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Synthetic Solutions

KEMIK _
GREFTI

I - BonE Urtnleri, ameliyatla veya travmatik

hasar yoluyla olusan kemik defektlerini
onarmak, yuk taslyict olmayan klinik
uygulamalarda kemik olusumunu arttirmak
veya yeni kemik dokusunun olusumunu
desteklemek igin tasarlanmistir. Kemik iligi, kan
ve Klinik olarak bilinen diger kemik greftleri ile

karistirilabilir.




KEMIK _ )
GREFTI Genel Ozellikleri

* %100 Sentetik
Insan veya hayvan dokusu igermez, bu nedenle hastalik
bulagma riski tasimaz.

* Osteokondukif

Yeni kemik olusumunu destekler. Yeni kemik olusumunu
sag@layan hucrelere bir cati gérevi gorur. Kemikte dogal
olarak bulunan minerale benzer yapidadir.

* Biyobozunur

Optimize edilmis gdzenekli yapisi ve kimyasal bilesimi
ile 1-BonE saglikli kemigin strekli yenilenme
doéngust icin uygundur. lyilesme strecinde B-TCP
zamanla emilir ve kemik olusumunu destekler.

e Guvenli

1= BonE |, steril olarak sunulur ve 93/42/AT tibbi cihaz
yonetmenligine gore Sinif Il Tibbi Cihaz olarak CE
isareti tasir.

* Biyouyumlu ve Steril
I-BonE Curinlering;
- Klinik 6ncesi calismalar
- Biyouyumluluk testleri (in vitro ve in vivo)
- Biyobozunum testleri
- BiyoyUk ve sterilite testleri uygulanmistir.

* Radyopak
- CT ve X-ray izlenebilirligi mumkundur.

* Antibakteriyel
* Cesitli Alternatif Cozamler

Farkli endikasyonlar icin farkli ebatlarda grandl, gubuk,
blok, kenar, macun (putty) ve jel formunda bulunur.
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B-TCP Tozlarinin XRD Grafigi

Fazlarin maksimum pik yaptigi 28 degerleri JCPDS (Toz
Kinnim Standartlari Ortak Komitesi) veritabaniyla
eslestirerek tanimlanmisti. | = BonE markall triintin XRD
datalari incelendiginde maksimum pik dereceleri sirasiyla
27,77 (214), 31,08 (2010), 34,37 (220) olanJCPDS 090169
kart numarasina sahip whitlockit ile uyumlu oldugu
gortlmustar (1-2). Ayrica |- BonE markali B-TCP’nin
XRD profili =%98 beta fazinda, pazarda s6z sahibi ticari bir
artnle karsilastinimistir. XRD grafikleri detayli olarak
incelendiginde piklerin neredeyse kusursuz bir sekilde
uyumlu oldugu goérulmektedir.

(1) Gopal R, Calvo C (1972) Structural Relationship of Whitlockite BCa3(P04)2.
Nat Phys Sci 237: 30-32

(2) Frondel C. (1943) Mineralogy of the calcium phosphates insular phosphate
rock. Am Mineral 28: 215-23.

I1=BonE Cubuk Urininin kirmizi murekkep icinde inkibasyonu. Gordntller her 5 saniyede bir alinmistir. 20
saniye sonunda gubuklar tamamen murekkep ile kaplanmistir.



|-BonE
Graniil, Cubuk & Blok

I-BonE Granul, Cubuk & Blok'ta mikro ve makro por
yapilart mevcuttur. Gozenekli yapinin birbirine bagliigr ve mikro
por yapl, kan ve vlucut sivilarinin kilcal damar hareketine,
osteojenik hucreler icin penetrasyonun arttinimasina ve sentetik
matrisin ossifikasyonuna yardimci olur. | = BonE Grandl,
Cubuk & Bloklardaki makro yapilar, kemik htcrelerinin matrise
derin sekilde nfus etmesine izin verir. 1=BONE poligonal
grandller 0,25-7 mm arasinda farkli parcacik boyutuna sahiptir.
Duzensiz sekilli grantller birbirine kenetlenmeyi tesvik eder ve
mekanik stabiliteyi arttirr.

Micro CT Gortntdleri

Goruntuler incelendiginde numunenin gozenekli bir
yaplya sahip oldugu ve bu yapinin numune geneline
yayllmis oldugu gortlmektedir. Ayrica yine gorantulerden,
blyuk gozenek yapilarinin yaninda daha kiguk ve
birbirleri ile baglantiya sahip olan géreceli daha kicuk
gbdzenek yapilarinin varligr agikca gortlmektedir. Hucre
tutunmasi ve gelisimi géz énunde bulunduruldugunda,
yapinin gézenekli olmasinin ve birbirlerine temas halinde
bulunmasinin hiicre tutunmasini ve gelisimini arttirdig
literatUrde yapilan calismalarda agikga dile getirilmistir (1-
3).

(1) BMP-induced osteogenesis on the surface of hydroxyapatite with geometrically feasible
and nonfeasible structures: topology of osteogenesis J Biomed Mater Res, 39 (2) (1998),
pp. 190-199.

(2) S.F. Hulbert, FA. Young, R.S. Mathews, J.J. Klawitte, C.D. Talbert, F.H. Stelling potential
of ceramic materials as permanently implantable skeletal prostheses J Biomed Mater Res,
4(3) 1970, pp. 433-456

(3)A.l. Itala, H.O. Ylanen, C. Ekholm, K.H. Karlsson, H.T. Aro Pore diameter of more than
100 micron isno requisite for bone ingrowth in rabbits J Biomed Mater Res, 58 (6) (2001),
pp. 679-683.
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I-BonE Grandl (Crunch)'in
kas ici implantasyonu ve 2 ay
sonrasinda osteoid olusumu
(Osteoinduktif karakteristik)

SEM GoruntUleri
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|-BonE
Feksible Serit

I-BonE Fleksible Serit 6zellikle pelvis ve alt-tist ekstrimitelerdeki kemik
defektleri ve posteolateral spinal flizyon uygulamasinda ytksek elastisiteye -
sahip olmasi sebebiyle kullanim kolaylidi olan biyoemilebilir bir sentetik _ s
kemik greftidir. 4 ;

I-BonE Fleksible Serit silikat katkili B-TCP ve PLA tabanli sentetik
polimerden olusmaktadir.

I-BonE Fleksible Serit

I- BonE Fleksible Seridin Esnekligi

Fleksible Serit Implantasyonu

e I-BonE Fleksible Serit direk olarak veya kemik iligi aspirati veya kanla
combine edilerek cerrahi bdlgeye uygulanabilir.

e |-BonE Fleksible Serit kan ile islatidiginda esnekligi dnemli dlgtde
artmaktadrr.

« I=-BonE Fieksible Serit tim metalik implantlar stabilize edilip cerrahi
bolge kapatiimadan hemen 6nce implante edilmelidir.

« I-BonE Fleksible Serit kesilerek spinal kafes igine yerlestirilebilir.

SEM Gorintusi I-BonE Fleksible Seritin
Mikro-CT Gorunumu
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|-BonE
Putty, Jel ve Dental Putty

* Minimal invaziv cerrahi uygulama

e Hizli ve kolay uygulama

* Kullanima hazir

* Karistirma gerektirmeyen

* Kemik olusumunu hizlandiran

* Membran kullanimi gerektirmeyen (Dental Putty icin)

I-BonE Puity'nin kas igi
R implantasyonu ve 2 ay
I-BonE Dental Putty’nin sinlUs yikseltme lateral ogmentasyon sonrasinda osteoid olugumu

ve soket greftleme islemlerinde genel kullanim protokolt su sekildedir: (Osteoindiiktif karakteristik)

1. Flep kaldiriir

* Tum greftlenecek alan aciga cikartilir.

* Greftleme alanindaki yumusak dokular uzaklagtirilr.

2. Dental Putty uygulamasi.

* Dental putty defect bolgesine enjekte edilerek, serum fizyolojik ile i1slatiimig
olan steril spancla baski uygulanr.

3. Flep kapatilir

* Flep kenarlari yaklastirilarak operasyon sahasi kapatilir.

A- Greft uygulama éncesi B- Greft uygulama sonrasi

Sinus pndémotizasyonu nedeniyle vertikal boyut kaybi gortlen bolgenin  1=BonE Dental Putty
ile ogmentasyonu sonucunda 5 aylik iyilesmenin radyolojik olarak gorindmu




I-BonE
Kikirdak Matrisi (Chondro Matrix)

1-BonE Kikirdak Matrisi, esnek ve hidrofilik bir yapiya sahip olup Sodyum hiyaltironat ile muamele edilmis, steril, emilebilir
matris stingeri benzeri islenmemis Poliglikolik asit (PGA) olan, ileri teknoloji bir kikirdak doku iskelesidir.

I-BonE Kikirdak Matrisi (Chondro Matrix)

Hyaltronik Asit Bazli 1=BonE Kikirdak Onarim Matrisi;

* Kikirdak olusumunu etkin sekilde destekleyen hyalUronik asit icermektedir.

* PGA ve hyaltronik asit tabanl olup kolajen ve hayvan dokusu icermemektedir.

* Optimize edilmis gozenekli yapisi ve kimyasal bilesimi ile saglikli kikirdagin yenilenme déngusu icin uygundur.
* Biyoemilebilir yapida olup kikirdak rejenerasyonunu desteklemektedir.

* Kesim sirasinda parcalanma ve/veya dagiima olusmamaktadir.

* Baglantili por yapisi vucut sivilarinin ve hicrelerin penetrasyonu igin uygundur.

HyalUronik Asit Bazli | =BonE Kikirdak Onarim Matrisinin SEM GorUntuleri
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|-BonE_
Kemik Cimentosu

Polimetil metakrilat (PMMA) tabanli Kemik Cimentosu, klinik uygulamada kullanim kolayligi ve &zellikle protezlerle
kanitlanmis uzun sag kalim orani nedeniyle yaygin olarak kullanilan bir biyomalzemedir.

Sertlesme Sicakligi Karsilagtirmasi
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Basi Mukavemeti Karsilastirma

Basi Mukavemeti (MPa)

m | = BonE Bone Cement m ISO 5833

* Kemik Gimentosunun yaygin kullanim endikasyonlari: total eklem replasmani kemik ve eklem rekonstriksiyonlari, kirik
fiksasyonu ve osteoporotik vertebral kiriklarin tedavisidir.

» Kemik Cimentosu kati ve sivi faz olmak Uzere iki fazdan olusur

« Urtini kullanmak igin iki faz kanistirma kabinda 30 saniye boyunca karistirilrr.

« Urin dustik, standart ve yilksek olmak (izere (g farkl viskozitede sunuldugundan farkli cerrahi uygulamalarda kullanilabilir.
« Uriinler ISO 5833 standartinda belirtilen hamurlasma, sertlesme, maximum sicaklik ve mekanik mukavemet degerlerine
sahiptir.
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URUN

I-BonE Granil R I I

1-G02501005 0.25-1 mm 0,5cc
1-G02501010 0.25-1 mm lcc
1-G05001010 0.5-1 mm lcc
1-G05001020 0.5-1 mm 2cc
1-G05001050 0.5-1mm 5cc
1-G10002010 1-2mm lcc
1-G10002020 1-2mm 2cc
1-G10002050 1-2mm 5cc
1-G10002100 1-2mm 10cc
1-G020405 2-4mm 5cc
1-G020410 2-4mm 10 cc
1-G020415 2-4mm 15cc
1-G020420 2-4mm 20 cc
1-G020430 2-4 mm 30cc
1-G040705 4-7 mm 5cc
1-G040710 4-7 mm 10cc
1-G040715 4-7mm 15cc
1-G040720 4-7mm 20 cc

1-G040730 4-7 mm 30cc
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URUN
| REFERANSKODU  PARTICNBUYOLOSD  HacM
I-BonE Cubuk
1-544204 4x4x20mm 8,10 cc
1-544205 4x4x20mm 10,13 cc
1-544206 4x4x20mm 12,15 cc
1-S55204 5x5x20mm 16,50 cc
1-S55205 5x5x20mm 20,63 cc
1-S5510 5x5x10mm 2,06 cc
1-§5520 5x5x20mm 4,13 cc
1-S5634 5x6x34mm 8,42 cc
1-S6717 6x7x17mm 5,89 cc
1-58820 8x8x20mm 10,56 cc
1-5101020 10x10x20mm 16,50 cc
1-§151520 15x15x20mm 24,50 cc

1-§71214 7x12x14mm 9,69 cc
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URUN
-BonE Fleksible Serit
1-F701104 70x110x4mm 30,00 cc
1-F25805 25x80x5mm 10,00 cc
1-F60505 60x50x5mm 15,00 cc
I-F60606 60x60x6mm 21,60 cc
1-F30306 30x30x6mm 5,40 cc

URUN

1-POO5 0,5cc
1-P0O06 0,6 cc
1-PO1 1lcc
1-P02 2cc
1-PO3 3cc
1-PO5 5cc
1-P10 10 cc
URUN
I-BonE Jel e E—
1-J01 1lcc
1-J02 2cc
1-J03 3cc
1-JO5 5cc

1-J10 10 cc
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URUN
I-BonE Dental Pu
1-DP030 0,3 cc
I-DP0O50 0,5cc
I-DP0O75 0,75 cc
I-DP100 1lcc
URUN
i o o
I-Bonk Barlyer Membran
1-M1520 15x20mm
1-M1525 25x25mm
1-M2020 20x20mm
1-M2025 20x25mm
1-M2030 20x30mm
1-M3040 30x40mm
1-M2530 25x30mm
1-M3060 30x60mm
URUN
if meERavskoou o0
I-BonE Kikirdak Matrisi
1-K202011 20-20-1,1mm
1-K203011 20-30-1,1mm
1-K251711 25-17-1,1mm
1-K252511 25-25-1,1mm
1-K253511 25-35-1,1mm

1-K353511 35-35-1,1mm
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URUN

. GRonaor
I-BonE Bone Cement | semsasnomn || owch

I-BONE LV Radiopaque Vertebroplasty Bone Cement, PMMA, 20g IBONEVC-LV-20 20g

I-BONE LV Radiopaque Vertebroplasty Bone Cement, PMMA, 40g IBONEVC-LV-40 40g

. M] I-BONE SV Radiopaque Vertebroplasty Bone Cement, PMMA, 40g IBONEVC-SV 40g

- BonE I-BONE LV Radiopaque Kyphoplasty Bone Cement, PMMA, 20g IBONEKC-LV-20 20g
I Bonecemem I-BONE LV Radiopaque Kyphoplasty Bone Cement, PMMA, 40g IBONEKC-LV-40 40g
I-BONE SV Radiopague Kyphoplasty Bone Cement, PMMA, 40g IBONEKC-SV 40g

I-BONE SV Radiopaque Bone Cement-Normal, PMMA, 40g IBONEOC-SV40 40g

I-BONE LV Radiopaque Bone Cement, PMMA, 20g S-IBONEC-LV-20 20g

I-BONE LV Radiopaque Bone Cement, PMMA, 40g S-IBONEC-LV-40 40g

I-BONE SV Radiopague Bone Cement, PMMA S-IBONEC-SV 40g

I-BONE HV Radiopaque Bone Cement, PMMA S-IBONEC-HV 40g




|-Tech Health Germany

I-Tech Health Germany UG
(haftungsbeschrankt)
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